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 ملخص البحث : 

وأساليب التنفيذ هي  الركائز الأساسية لجذب عنصر المستهلك وتسويق المنتج النسجي ،أهم تعد التصميمات النسيجية من 

العنصر الأساسي لتحقيق ذلك ، ولما كانت الأساليب التنفيذية تستند بدورها على الخبرة والمحاكاة دون الرجوع إلى معايير 

فنية دقيقة حيث يغلب تنفيذ تلك النوعية من الأساليب محاكاة بعض التصميمات المستوردة دون الوقوف على تطوير الأساليب 

 . يدى ملائمتها للأداء الوظيفالتنفيذية وم

يعتبر أقمشة الجوبلان من الأساليب النسيجية العريقة ، المستخدمة في انتاج أقمشة المفروشات و المعلقات ، ويهدف البحث 

، حيث أغلب  إلي الحصول علي تأثيرات لونية جديدة لأقمشة الجوبلان باستخدام بعض عناصر التركيب البنائي للأقمشة

لون لحمه  وبقية  3المنفذة بأسلوب الجوبلان منفذه بأسلوب نمطي يعتمد كما في  التجربة الأولي علي استخدام التصميمات 

لون لحمه غير مستخدمين في الأسواق و منفذة بتراكيب نسجيه  من افتراضيات  6لون  و  5التجارب الثانية  و الثالثة 

مستخدمة ، لتحديد فعالية الأداء الفني  والتقني لكل أسلوب من الباحث عن طريق اختلاف عدد ألوان وخامات اللحمة ال

أساليب التصميم المستخدمة ، والتي تساعد بدورها علي خلق التنافس في مجال التصميم بسرعة تواكب المتطلبات الايجابية 

 للإنتاج . 
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للوقوف علي الأبعاد الفنية لتصميم  التي قام البحث بالتحكم في معدلاتها لأساليب التنفيذوكانت المتغيرات الرئيسية 

 -الجوبلان المنفذ:

 لون ( .  6 –لون  5 –لون  3الاختلاف بعدد ألوان اللحمة المستخدمة  )  -1 

 بولي استر ( . –نوعية خامات اللحمة المستخدمة ) قطن  .1

يصلح استخدام لأقمشة الجوبلان ، وقد تم نسج العينات وتحليل الأساليب  واحد  عينات لتصميم 6 إنتاج الأسلوب بهذا وتم

 .  ي استبيان تم عرضه علي المتخصصينوتم اختيار أفضل أسلوب منهم بناءا عل التنفيذية المستخدمة في تنفيذ عينات البحث ،

   المفتاحية:الكلمات 

 المعلقات النسجي  .  –تراكيب الجوبلان  –  التأثيرات اللونية لأقمشة الجوبلان –أقمشة الجوبلان  

 

 Abstract:  

Textile designs are one of the most important means to attract the consumer and market of the 

textile product, and since the operational methods are based on experience and simulation 

without reference to accurate technical standards, where the implementation methods often 

simulate some imported designs without developing the operational methods and their 

suitability for performance Career. 

Gobelin fabrics are one of the ancient textile methods, used in the production of upholstery and 

hanging fabrics , where the main purpose of the research is to developing  innovative methods 

for designing Gobelin fabrics, where most of the goblin designs execute in a stereotypical style 

that depends, as in the first experiment, which use three weft colors, but the second experiment 

use five weft colors and third experiment use six weft colors , which not used in the market and 

are implemented with innovative textile structures from the researcher’s hypotheses by varying 

the number of colors and raw materials of the weft used , through the difference in the number 

of colors and type of weft materials used , to  determine the effectiveness of the artistic  and 

technical performance of each design method , which create competition in the design field 

quickly , to  fit the positive requirements of production .  

 The main variables to methods and curriculum design innovative by the researcher to control 

their rates to determine the technical dimensional as follows: - 

1. Variation in the number of weft colors used (3colors - 5 colors - 6 colors). 

2. Type of weft materials used (cotton - polyester). 

By this method, 6 samples were produced for one design suitable for use with Goblan fabrics. 

The samples were woven and the executive methods used in the implementation of the research 

samples were analyzed, and the best method was selected from them based on a questionnaire 

presented to specialists.  

 

 Key words:  

Gobelin Fabric - color effects for Gobelin fabrics - Gobelin weaves – wall Hangings   

 

 مقدمة:

تعبرأقمشة الجوبلان بصورة مباشرة عن الفترة الزمنية الموجودة فيها وخاصة أن المنسوجات موجودة في الحياة اليومية 

سواء تمثل هذا في الملبس أو في الأثاث لتعبر بذلك عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع ، فمثلا للتعبير 
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والرفاهية للملوك في الفترات الزمنية المختلفة كانت تستخدم الخيوط و الخامات غالية الثمن فاستخدمت الخامات عن الثراء 

 كالحرير وخيوط الذهب والفضة لتزيد من قيمة المنسوج ثراء وجمالا.

خدم مصطلح الجوبلان وتتميز بإنتاج تصميمات تعبر عن الموضوعات التعبيرية والأساطير القديمة والمناظر الطبيعية و است

 م . 1450( وهو من أشهر تجار النسجيات والصباغين والذي كان يعيش في فرنسا عام  Jean Gobelinنسبة إلى  ) 

 التصميم تظهر تفاصيل وتعد أقمشة الجوبلان من العناصر الأساسية لأقمشة المفروشات ولها تراكيب نسجية خاصة ، حيث

تدرجات لونية  على وبالتالي مختلفة ، خلط نسب على للحصول واللحمة لسداءا تعاشق طريق عن المنسوج سطح على

لانهائية ناشئه عن انتقاء لون خيط السداء واللحمة  المتعاشق معه وأسلوب التعاشق ، للحصول علي اللون والملمس المطلوبين 

ة كما في التجربة الأولي للبحث ، لون لحم 3لاظهار التصميم ، وحيث أن أغلب الأساليب المستخدمة في السوق تستخدم 

لون  6لون و  5ومن هنا جاءت فكرة البحث في المحاولة للحصول علي تأثيرات لونية وتراكيب نسجيه جديدة باستخدام 

 لحمة   لتحسين القيم الجمالية في التصميم .

ارف عليها و الحصول على تأثيرات ويهدف البحث إلي إضافة وتطوير أساليب تنفيذية مستحدثة إلى الأساليب النمطية المتع

 جمالية ولونية جديدة و تحقيق التوافق الفني لأقمشة الجوبلان في استخدامات متعددة .

 –لون  3وقد تركز الجانب العملي للبحث على عنصرين : ) العنصر الأولي ( الاختلاف بعدد ألوان اللحمة المستخدمة  ) 

 2بولي استر ( بحيث تم تنفيذ عدد  –( نوعية خامات اللحمة المستخدمة ) قطن  لون ( ، أما ) العنصر الثاني 6 –لون  5

 عينات بتراكيب نسجيه مختلفة لكل مجموعة لونية .  6عينة لكل اختلاف لوني ليصبح اجمالي عدد العينات المنفذة 

ي المعيار الجمالي المطلوب في لون لحمة وخامة اللحمة  البولي استر هو الأعلى ف 6وقد تبين أن التصميم المنفذ  بعدد 

التصميم وبالتالي يكون أكثر قابلية في  السوق المصري ، ويوصي الدارس بضرورة القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول 

أقمشة الجوبلان لما لها من قيم جمالية واساليب فنيه مبتكره ، و محاولة توسيع معرفة المصمم بالتراكيب النسيجية الخاصة 

 شة الجوبلان .بأقم

 إمكانية مع للمصمم والعقلي اليدوي الجهد توفر وسرعة، حيث بدقة الفنية الأعمال إنتاج وقد ساعدت برامج التصميم في

 مماثلة صورة هيئة في التصميم رؤية إمكانية ويسر، وكذلك بسهولة المختلفة اللونية التجارب وعمل والتغيير التعديل

 للمنتج. النهائي للتوظيف

 

 مشكلة البحث: 

اعتماد الأساليب التنفيذية المحلية للأقمشة الجوبلان على أساليب نمطية متعارف عليها تحتاج بدورها تتحدد مشكلة البحث في 

 إلى التجديد والابتكار لتساهم بدورها في إبراز التأثيرات الجمالية .

 

 أهمية البحث: 

 إثراء الأبعاد والتأثيرات الفنية للتصميمات النسجية في أقمشة الجوبلان . .1

 فتح أسواق جديدة محلية وأقليمية ودولية للمنتج المصري من أقمشة الجوبلان. .2

 إثراء المكتبة النسجية المتخصصة في مجالي تصميم وتراكيب المنسوجات حول هذه النوعية من الأساليب التنفيذية. .3

 يد لتطوير الأساليب التنفيذية في مجال التراكيب النسجية .فتح اتجاه جد .4
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 أهداف البحث : 

 إضافة وتطوير أساليب تنفيذية مستحدثة إلى الأساليب النمطية المتعارف عليها . .1

 الحصول على تأثيرات جمالية ولونية جديدة لإبراز التصميمات الفنية .  .2

 تحقيق التوافق الفني والوظيفي لأقمشة الجوبلان في استخدامات متعددة . .3

 

 فروض البحث : 

 لون ( سيعمل علي اثراء المنتج النسجي لأقمشة الجوبلان. 6 –لون  5 –لون  3إختلاف عدد ألوان اللحمة المستخدمة  )  -1

ي إلي الحصول علي متغيرات جمالية مختلفة بولي استر ( سيؤد –اختلاف نوعية خامات اللحمة المستخدمة ) قطن  -2

 لأقمشة الجوبلان

 

 منهجية البحث: 

 يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والتحليلي .

 

 الإطار النظري للبحث :  .1

 أقمشة الجوبلان .  .1.1

شهر تجار النسجيات والصباغين والذي كان يعيش في أ( وهو من Jean Gobelinاستخدم مصطلح الجوبلان نسبة إلى )

( كإسم يطلق على هذا النوع من المعلقات Gobelinم  ، وقد أصبح اليوم شائعا كلمة )جوبلان  1450فرنسا عام 

(  وذلك لما وصلت إليه منسوجات مصانع جوبلان بباريس من نجاح وتفوق ، تلك المصانع 1والمفروشات كما في شكل )

م بتجميع كل المصانع التي  1662سببا في إنشائها كل من ملك فرنسا لويس الرابع عشر  ، حيث قاما في عام التي كان 

  (3 0/ ص  1)  . كانت تعمل بهذه الصناعة بباريس لتكون مصنع واحد )جوبلان( نسبة إلى شهرة صباغي جوبلان القدماء

 

 (2)( يوضح بعض تصميمات المفروشات لأقمشة الجوبلان 1شكل )

 

ومن الناحية التكنولوجية يمكن التفريق بين التابستري والجوبلان حيث يعتبر الجوبلان هو انعكاس للطريقة المستخدمة فى 

صناعة التابستري ، حيث يتم الحصول على الزخرفة في الجوبلان من ألوان السداء بينما تكون ألوان اللحمة هي المسئولة 

 ( 290/ ص 3).  عن الزخرفة  في أقمشة التابستري

( على أنه تعاشق نسجي بسيط بين خيوط السداء الرأسية وخيوط اللحمة 2حيث يعرف التاببستري كما هو موضح بالشكل ) 

وناتج التعاشق بين السداء واللحمة يتم عمل التصميم أو الصورة المطلوبة ، وعن طريق  العرضية التى تقوم بالزخرفة ،

 (  496/ ص  4)التغيير بتخانات وألوان السداء واللحمة  تتضح الصورة النهائية للتصميم .



 2023 وليوي                               الاربعون العدد  –لمجلد الثامن ا -مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية 

262 

       
 ( 498، 496ص  /4)(  يوضح التركيب البنائي للتابستري 2شكل )

 

 المعلقات الحائطية ( .  –استخدامات أقمشة الجوبلان ) أقمشة المفروشات  .2.1

لقد أصبحت أقمشة الجوبلان في العصور الوسطى رمز من رموز الرفعة الاجتماعية بين الأرستقراطية ، ولم تكن مجرد 

صنع خيام مزخرفة في معلقات حائطية ففي العصور الوسطى استخدمت في مناسبات هامة في تزيين الشوارع وأيضا في 

المعسكرات الحربية ،  وكذلك أيضا استخدمت كأقمشة المفروشات ، وفى القرن الثامن عشر تخصصوا الصناع 

Beauvais & Aubusson  في صناعة منسوجات ذات موضوعات تصويرية لفرش الكراسي وظهور الكنب مما جعلها

نت هذه المنسوجات حرفة فنية يستثمر فيها وكانت تنتج تصبح موضة مستمرة حتى الآن ، وخلال العصور الماضية كا

 . ( 12/ ص  5)م   Burgunoy(  1407  (نوعيات راقية جداً من المنسوجات الرفيعة التي أنتجت خصيصاً لدوق 

 

 أقمشة المفروشات : .1.2.1

هي تلك الأقمشة التي تصمم بهدف استخدامها في تأثيث الحجرات المختلفة كالمنازل والمكاتب والفنادق والقرى السياحية 

وسائر الأماكن العامة ، وتستخدم أقمشة التأثيث في توفير أقمشة التنجيد والستائر والأغطية ، وتختلف أقمشة التأثيث في 

ن باقي نوعيات الأقمشة ، ويرجع هذا الاختلاف إلي مجموعة عوامل رئيسية محددة طبيعتها من ناحية تصميمها وإنتاجها ع

 . (517ص  /6)تختص بطبيعة استخدام تلك النوعية من الأقمشة 

فيجب أن يبرز قماش التنجيد جمال قطعة الأثاث ويتناسب معها ويعتمد ، وتزيد أقمشة التنجيد من مستوي وذوق قطعة الأثاث 

 على العلاقة بين القماش المستخدم في كسوتها وطبيعة وشكل قطعة الأثاث . نجاح قطعة الأثاث

وتستخدم أقمشة الجوبلان في تنجيد الكراسي والفوتيهات والكنب ونظراً لتعرضها أثناء التنجيد إلى الشد والجذب أو الاستعمال 

 . (11، 10 / ص 7)النهائي بالجلوس عليها لفترات طويلة ، لذلك يجب أن تتميز بالمتانة .

و دأب المصمم على تطوير المنتج والاستفادة من إمكانيات الخامات النسجية المستخدمة في إنتاجه وظهرت أنماطا نسجيه 

في استخدامات جديدة عدت فى حينها من مظاهر الرفاهية أو التفاخر أو التزيين ألا وهى تعليق المنسوج على الحوائط ، 

عاقب الزمني كان طبيعيا أن تكون قيمه  المنسوج في المستوى الفني لتحقيق تلك الأغراض ومع استمرار ذلك الاتجاه وبالت

فظهرت أنماط مختلفة من المنسوجات التي تعتمد على خامات فريدة غالية الثمن ، أو مصنوعة بأساليب إبداعيه مبتكره قد 

 . (438-437ص 8)لا تصلح إلا لغرض التعليق . 

الواجهات المعمارية داخليا وخارجياً  أما المعلقات النسيجية ة وظيفة جمالية فهي تغطي بعض الجداريلكي تؤدى الزخرفة 

 . (137ص9)فهي تؤدى ذات الوظيفة ولكن داخل المبنى تبعاً لما يستوجبه أصول عماراته الداخلية من ناحية التصميم
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 المعلقات  :   .2.2.1

المعلقة هي تلك الهيئة الفنية المرنة في مساحة تسمح بالانسدال لتعلق فوق الجدران لتعطى مضمونا مسجلا بمعالجة تشكيلية 

   ( 34/ ص   10)فنية , سواء ارتبطت بغرض وظيفي أو جمالي . 

 : (447ص   /11)  تقسيم المعلقات النسجية تبعاً للأسلوب التنفيذي المتبع في إنتاجها  

 الجوبلان الآلي . –التابستري اليدوي )لكليم (  معلقات غير وبرية مثل  : -

 السجاد النصف ميكانيكي .  –السجاد الآلي  –السجاد اليدوي المعقود  معلقات وبرية مثل : -

 : (152ص   /12) الوظائف المتعددة التي يمكن أن تؤديها المعلقات الحائطية  

الجمالي عن موضوع من موضوعات الحياة أو التراث أو تصوير القصص الدينية  تؤدى المعلقات وظيفة التعبير الفني -

 أو الدنيوية .

تؤدى المعلقات وظيفة الأعمال الفنية في بعض الوجهات المعمارية ولكن داخل المبنى حيث تشيع في المكان إحساساً فنياً  -

 خاصاً أو توضح وتبين موضوع له أهميته .

يان وظيفة الفصل بين مدخل قاعة وأخري وذلك تصميم يناسب الغرض وبذلك يمكن أن تؤدى المعلقات في بعض الأح -

 تؤدى كل من الوظيفيتين النفعية والجمالية .

 تؤدى المعلقات وظيفة فنية وجمالية في إعطاء الإحساس باتساع المكان الذي تزين بها الحوائط. -

ينة له كذلك ملائمة موضوعاتها وأساليبها التطبيقية مع كل من ويحكم كل هذه الوظائف توافق المعلقات مع حجم المكان المز

 وظيفة المكان وطرازه المعماري .

 

 الأساليب التنفيذية التقليدية )النمطية( للأقمشة الجوبلان .  .3.1

  -أسود  –أزرق  –أحمر  –أخضر  – كالتالي ) أصفر بعض الأساليب التنفيذية للأقمشة الجوبلان حيث ترتيب ألوان سداء

 (1أبيض ( كما في جدول )

 

 ( يوضح بعض الأساليب التنفيذية للأقمشة الجوبلان1جدول )

 مثال لتركيب لحمات البولي استر مثال لتركيب لحمات الشانيليا البند

 ترتيب اللحمات : .1

 -أحمر –أسود  –أبيض  –) أصفر 

 1أرضيه :  4شانيليا ( بترتيب 

 . شانيليا

ترتيب اللحمات من أسفل إلى أعلي          

أسود( بترتيب          –أبيض  –) أصفر 

1 :1 :1 

 تركيب الوجه : .2
من الفتل الأولي والسادسة   1/1ساده 

 على اللحمة الثانية والأولي

من الفتله الأولي والخامسه  1/1ساده 

 . على اللحمة الثانية والأولي

 تركيب الظهر: .3

الفتل الثانية والثالثة من  1/1ساده 

والرابعة والخامسة على اللحمة الثالثة 

 والرابعة .

من الفتل الثانيه والثالثة  1/1ساده 

 والرابعة والسادسه على اللحمة الثالثة

 تركيب الشانيليا : .4
من الفتله  1/11تشييف في الظهر 

 الخامسة علي الشانيليا .

من الفتله الخامسه  1/1التماسك ساده 

 اللحمة الثالثة .مع 
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 التركيب النهائي : .5

 
 ( يوضح التركيب النهائي 3شكل )

 
 ( يوضح التركيب النهائي 4شكل )

 التأثير اللوني : .6
 

( يوضح الـاثير اللوني  للوجه ناتج  5شكل )

بين خلط الفتله الأولي والسادسه ) أصفر * 

أبيض ( واللحمة الأولى والثانيه )أصفر * 

 أبيض (

 
( يوضح التأثير اللوني  للوجه ناتج  6شكل )

بين خلط الفتله الأولي والخامسه ) أصفر * 

أسود ( واللحمة الأولى والثانيه ) أصفر * 

 أبيض (

 

  التطبيقات العملية للبحث :  .2

 تم تنفيذ التطبيقات العملية للبحث في المراحل الآتية : 

 مرحلة التصميم:  .1.2

تم اختيار العمل الفني طبقاً لملائمة الأساليب التنفيذية المستخدمة في البحث ولعدد التأثيرات اللونية المتاحة من خلال التراكيب 

 النسيجية المستخدمة عن طريق شبكة المعلومات الدولية ) الانترنت ( .

تم تحديد الأبعاد الخاص بالتصميم حيث كانت عدد  حيث  Nedgraphics وتم معالجة العمل الفني من خلال برنامج ال

لحمة  وتقليل عدد الألوان ورسم التصميم وذلك علي برنامج  ال   1800فتله ، وعدد اللحمات =   4800الفتل =     

Texcelle   فتلة /سم وتحديد عدد لحمات لكل أسلوب تنفيذي  ،  وتحديد عدد ألوان   108وتحديد كثافة السداء لتصبح

 درجه لونية فى التصميم.  55لتصميم لتصبح ا

الخاص بالتصميم علي برنامج ال   cardوعمل ال   weave editorوتم عمل التراكيب النسيجية  علي برنامج  

product creator  والحصول على تصميمات الcard   .  للأساليب المستخدمة في البحث 

 
 المصري المعاصر ( يوضح التصميم المنفذ من أعمال الفن7شكل )
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 مرحلة التنفيذ:  .2.2

، وقد تركز الجانب العملي علي تطوير أساليب تنفيذية مبتكرة لتصميم  Ned Graphicبرنامج  التصميم باستخدام تنفيذ تم

 5 –لون  3أقمشة الجوبلان  عن طريق محورين أساسين  : ) المحور الأول ( الاختلاف بعدد ألوان اللحمة المستخدمة  ) 

عينة  2بولي استر ( بحيث تم تنفيذ عدد  –لون ( ، أما ) المحور الثاني ( نوعية خامات اللحمة المستخدمة ) قطن  6 –لون 

 عينات بتراكيب نسجية مختلفة لكل مجموعة لونية. 6لكل اختلاف لوني ليصبح اجمالي عدد العينات المنفذة 

 

 تاج القماش : مواصفات خيوط السداء واللحمة والماكينة المستخدمة فى إن .3.2

 ( البيانات الفنية الخاصة بماكينة النسيج المستخدمة، التي تم استخدامهم لتنفيذ عينات البحث. 2يبين الجدول التالي )

 ( مواصفة ماكينة النسيج المستخدمة للتنفيذ العينات2جدول )

    

 ( المواصفات التنفيذية للعينات المنفذة :3ويوضح الجدول التالي )

 

 ( المواصفات التنفيذية للعينات المنفذة3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الفنية لماكينة النسيج المستخدمة

 نوع الماكينة : سوميت سوبر اكسيل نوع جهاز الجاكارد : جاكارد شتوبلي

 تاريخ الصنع : 1998 قوة جهاز الجاكارد : شنكل 16456

 عرض الماكينة : سم 315 وسيلة إمرار اللحمة : الشرائط المرنة

 مواصفه خيوط اللحمة مواصفة خيوط السداء البند

 (  لحمة  بالسم . 72- 60 -42) فتله / سم   108 كثافةالخيوط .1

 نمر الخيوط .2
دنير بولي استرمبروم  150/1

 برمه 800

دنير محلول والنمرة المعادلة  للحمات  300/1

 قطن 36/2القطن  خيط 

 لون (6 –لون  5-لون  3ترتيب ألوان اللحمة )  لون 6ترتيب ألوان السداء  ترتيب الألوان .3

الخيوط  من عدد  .4

 كل لون
 فتله من كل لون بالسم 18عدد 

 عدد حدفات السم من كل لون:

 لون 3حدفة بالسم لكل لون من ترتيب   14

 لون 5حدفة بالسم لكل لون من ترتيب  12

 لون .  6حدفة بالسم لكل لون من ترتيب  12
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 المستخدمة : النسجيةالتراكيب  .4.2

 ( التراكيب المستخدمة فى تنفيذ عينات البحث وهى كالتالي  10( ، ) 9( ،) 8يوضح الأشكال  رقم ) 

 
 لحمة لون 3 عدد  باستخدام الجوبلان أسلوب في المستخدمة النسجية التراكيب يوضح(  8)   شكل
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   لحمة لون 5 عدد  باستخدام الجوبلان أسلوب في المستخدمة النسجية التراكيب يوضح(  9)   شكل
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 لحمة لون  6 عدد  باستخدام الجوبلان أسلوب في المستخدمة النسجية التراكيب يوضح(  10)   شكل
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 اللحمة ألوان وعدد الخامات باختلافات المنفذة العينات يوضح(  4)  جدول

عدد ألوان 

اللحمة 

 المستخدمة

 خامات اللحمة المستخدمة

 بولي استر قطن

 ألوان 3

 –) أبيض 

 –ذهبي 

 أسود (

وكثافة لحمات 

 لحمة / سم   40

 
 ( قطن 1العينة رقم ) 

 
 ( بولي استر 2العينة رقم ) 

 ألوان 5

 –) أبيض 

 –ذهبي 

 -أسود

 -بني

 بيج  (

لحمات وكثافة 

 لحمة / سم 60

 
 ( بولي استر 3العينة رقم ) 

 
 ( قطن 4العينة رقم ) 

 ألوان 6

ذهبي  –)أبيض 

 -بني -أسود –

برتقالي (  -بيج  

وكثافة لحمات 

 لحمة / سم 72

 ( قطن 5العينة رقم ) 
 

 ( بولي استر 6العينة رقم ) 
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 -. تحليل تجارب البحث:3

 الفروض : صحة لقياس الإحصائية الدارسة . إجراءات1.3

 ةاساتذ من المتخصصين المحكمين من مجموعة على الاوليه صورتها في عرضها تم الاستبيان محتوى صدق من للتحقق

 التعديلات عمل بعد صياغتها إعادة وتم ، والمحاور البنود مناسبة مدى في رأيهم لاستطلاع التطبيقية الفنون بكلية الجامعات

 على تنفيذها تم التي التصميمات عرض ثم ، 1) ملحق ) النهائية صورتها في لتصبح المحكمين السادة لآراء وفقا اللازمة

 مجموعة من المتخصصين . 

  المستهلكين و ، المصانع  أصحاب بأقسام النسيج بكليات الفنون التطبيقية،  تدريس هيئه عضو ( 20 ) العينه حجم وبلغ

المنفذه  للتصميمات والوظيفي الجمالى الجانب يقيس محور على موزعه عبارات(  10)      عدد على الاستبيان واشتمل

 ملائم  ، )درجات 10 ملائم تماماً )  وهى الخمسة البدائل احد باختيار الاستبيان فقرات على والاجابه بمتغيرات البحث ،

باستخدام  البيانات تحليل وتم ) درجه 2 ( ملائم  غير ، )درجه 4 ( ملائم غير ، )درجه 6 ( إلي حد ما ملائم  ، )درجه 8 (

 الوسط الحسابي المرجح بالأوزان. 

دراسة تطوير الأساليب التنفيذية لأقمشة  لاستبيان "  المحكمين اراء استطلاع نتائج يلي وفيما : الدراسة نتائج تحليل .2.3

 ( .5) جدول يوضحها عينات منفذه كما 6" للعدد   الجوبلان

 البند م

 الأولي العينة

ي
مال

ج
لا
ا

 

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

لو
ا

 

ب
س

لن
ا

 

 ملائم

 تماما
 ملائم

الي حد 

 ما ملائم

غير 

 ملائم

غيرملائم 

 تماماً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
مدي تحقيق التراكيب النسيجية لإظهار 

 البعد الجمالي في التصميم ؟
6 30 4 20 5 25 3 15 2 10 20 6.9 69 

2 
مدي تحقيق الخامات النسيجية  

 للمظهر الجمالي في التصميم  ؟
4 20 3 15 4 20 5 25 4 20 20 5.8 58 

3 
مدي تحقيق إختلاف عدد ألوان اللحمة 

 للقيم الجمالية في التصميم ؟
6 30 6 30 4 20 4 20 0 0 20 7.4 74 

4 
مدي تحقيق الأساليب التنفيذية 

 للتفاصيل الفنية والجمالية للتصميم ؟
5 25 2 10 9 45 1 5 3 15 20 6.5 65 

 96 9.6 20 0 0 0 0 5 1 10 2 85 17 مدي توقعك لقبول السوق للمنتج ؟ 5

6 
للإستخدام مدى صلاحية التصميم 

 أقمشة الجوبلان ؟
18 90 2 10 0 0 0 0 0 0 20 9.8 98 

7 
مدى اتقان اختيار الخامات النسيجية 

 للإستخدام في التصميم ؟
3 15 5 25 6 30 2 10 4 20 20 6.1 61 

8 
مدى ملائمة ملمس القماش للإستخدام 

 في أقمشة الجوبلان ؟
4 20 4 20 3 15 7 35 2 10 20 6.1 61 

9 
ملائمة المجموعة اللونية مدى 

 لإستخدامها في أقمشة الجوبلان ؟
10 50 4 20 3 15 3 15 0 0 20 8.1 81 

10 
مدى ملائمة الأساليب التنفيذية 

 لإستخدامها في أقمشة الجوبلان ؟
3 15 4 20 3 15 5 25 5 25 20 5.5 55 

 الأوليلاستبيان للعينة  المحكمين اراء استطلاع تقييم تائج( يوضح ن5جدول )
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 عينات منفذه 6لاستبيان للعدد  المحكمين اراء لإستطلاع تائج النهائية ( يوضح الن5جدول )

 البيان
 العينة

 الأولي

 العينة

 الثانية

 العينة

 الثالثة

 العينة

 الرابعة

 العينة

 الخامسة

 العينة

 السادسة

مدي تحقيق التراكيب النسيجية لإظهار البعد الجمالي  .1

 في التصميم ؟
69 72 84 80 92 95 

مدي تحقيق الخامات النسيجية للمظهر الجمالي في  .2

 التصميم ؟
58 67 78 78 80 91 

مدي تحقيق اختلاف عدد ألوان اللحمة للقيم الجمالية في  .3

 التصميم ؟
74 79 78 89 97 98 

مدى تحقيق الأساليب التنفيذية التفاصيل الفنية للتصميم  .4

 والجمالية في التصميم ؟
65 69 81 81 94 98 

 95 96 96 96 96 96 مدى توقعك لقبول السوق المصري للمنتج ؟ .5

 98 98 98 98 98 98 مدى صلاحية التصميم لاستخدام أقمشة الجوبلان ؟ .6

مدي اتقان اختيار الخامات النسيجية للاستخدام في  .7

 التصميم ؟
61 68 76 79 80 88 

 88 82 65 88 73 61 مدي ملائمة ملمس القماش لاستخدام أقمشة الجوبلان ؟ .8

مدي ملائمة المجموعة اللونية  في التصميم لاستخدام  .9

 أقمشة الجوبلان ؟
81 79 86 88 97 96 

مدي ملائمة الأساليب التنفيذية لاستخدام أقمشة  .10

 الجوبلان ؟
55 61 76 78 97 98 

 

 المنفذة للتصميماتتحقيق الخامات النسيجية للمظهر الجمالي والوظيفي وملائمة ملمس القماش . 1.2.3

( يوضح الرسم البياني دراسة مدي تأثير الخامات النسيجية في التصميم من حيث المظهر الجمالي والغرض  7الشكل ) 

 الوظيفي وملائمة ملمس القماش للاستخدام في أقمشة الجوبلان . 

 
 المنفذة ملمس القماش للتصميماتمدي تحقيق الخامات النسيجية للمظهر الجمالي والوظيفي وملائمة  يوضح (7شكل )
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لون لحمه ، المجوعة  3( بأسلوب 2-1عينات منفذة بأسلوب الجوبلان بحيث كانت عينات المجموعة الأولي )  6تم تنفيذ عدد 

لون لحمة وجاءت العينة المنفذة بخامات البولي استر  6( 6، 5لون لحمة  ، المجموعة الثالثة ) 5( بأسلوب 4-3الثانية )

( بنفس المظهر الجمالي 2( ، )4( ، والعينة )1( أعلي في المظهر الجمالي من العينة المنفذة بخامات القطن )2) العينة

( المنفذة بنفس عدد ألوان اللحمة ويرجع ذلك إلي مظهرية الخامات 5( أعلي في المظهر الجمالي من العينة ) 6والعينة )

الطولي للشعيرة ذات المقطع المستدير تعطي نسبه لمعان ومظهرية أعلي من البوليستر ذات الانتظامية العالية في الاتجاه 

القطن ذات المقطع الشريطي والتي يكون بها بروز لأطراف الشعيرات علي شكل وبره مما يقلل لمعان ودرجه المظهرية 

 للأقمشة المنتجة .

ن قد تكون مطلوبة في أقمشة التنجيد ليتوفر الملمس بينما ملائم ملمس القماش فترتبط بالاستخدام فالرخاوة كما في خيوط القط

 الجيد، بينما الصلابة قد تكون مناسبة كما في خيوط البولي استر في حالة الاستخدام كمعلقات لتحقيق كفاءة الاستعمال.

المجوعة  لون لحمه ، 3( بأسلوب  2-1وعند مقارنة ملمس العينات المنفذة والغرض الوظيفي لعينات المجموعة الأولي ) 

لون لحمة وجد أن العينة المنفذة بخامات القطن أعلى  6( 6، 5لون لحمة  ، المجموعة الثالثة ) 5( بأسلوب  4- 3الثانية )

في الملمس والنعومة من الخامات المنفذة بخيوط البولي استر والذي يتناسب مع أقمشة التنجيد بينما البولي استر الذي يتناسب 

 ت . مع الاستخدام كمعلقا

 

 المنفذة . تحقيق التراكيب النسيجية للمظهر الجمالي وملائمة المجموعات اللونية وعدد الألوان للتصميمات 2.2.3

( يوضح الرسم البياني دراسة مدي تحقيق اختلاف التراكيب النسيجية فى التصميم لإظهار البعد الجمالي و  8الشكل ) 

 الوظيفي ومدى تحقيق اختلاف عدد ألوان اللحمة للقيم الجمالية فى التصميم . 

 
 المنفذة مدي تحقيق التراكيب النسيجية للمظهر الجمالي وملائمة المجموعات اللونية وعدد الألوان للتصميمات يوضح (8شكل )

 

لون لحمه  3( بأسلوب 2 -1عينات منفذة بأسلوب الجوبلان بحيث كانت عينات المجموعة الأولي )  6حيث تم تنفيذ عدد 

، 5حدفة ، المجموعة الثالثة ) 60لون لحمة وعدد حدفات  5لوب ( بأس4-3حدفة    ، المجوعة الثانية ) 42وعدد حدفات 

حدفه والمجموعة  14حدفة  ، حيث كانت نسبة كل لون من اللحمة في المجموعة الأولي  72لون لحمة  وعدد حدفات  6( 6

ة نجد أنه كلما زاد لون  وعند مقارنة مجموعة التراكيب النسيجية لكل مجموعة لوني 12حدفه والمجموعة الثالثة  12الثانية 
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عدد ألوان اللحمة المستخدمة كلما أمكن إظهار تأثيرات وتفاصيل لونية و جمالية أكثر في التصميمات حيث حققت التراكيب 

لون لحمة في المجموعة الثالثة أعلي قيمة من الناحية الجمالية والوظيفية بينما جاءت التراكيب  6النسيجية المستخدمة وعدد 

 لون لحمة في المجموعة الأولي أقل قيمة من الناحية الجمالية والوظيفة. 3ستخدمة وعدد النسيجية الم

 

 المنفذة تحقيق الأساليب التنفيذية للمظهر الجمالي والوظيفي للتصميمات. 3.2.3

التراكيب النسيجية  (  –( يوضح الرسم البياني وفيه نلاحظ دراسة مدي تحقيق الأساليب التنفيذية ) الخامة  9الشكل ) 

 للتفاصيل الجمالية والوظيفية للاستخدام في أقمشة الجوبلان . 

 
 المنفذة مدي تحقيق الأساليب التنفيذية للمظهر الجمالي والوظيفي للتصميمات يوضح (9شكل )

 

لون لحمه وعدد  3( بأسلوب 2 - 1عينات منفذة بأسلوب الجوبلان بحيث كانت عينات المجموعة الأولي ) 6دد تم تنفيذ ع

لون  6( 6، 5المجموعة الثالثة ) حدفة، 60لون لحمة وعدد حدفات  5( باسلوب 4-3المجوعة الثانية ) حدفة، 42حدفات 

لثة أعلي من المجموعة من الأولي في مدي تحقيق الأساليب العينات في المجموعة الثا حدفة، وجاءت 72لحمة وعدد حدفات 

  والوظيفي.التنفيذية المظهر الجمالي 

 

 أقمشة الجوبلان  المصري للاستخدامصلاحية وقبول التصميم في السوق  .4.2.3

يوضح الرسم البياني دراسة مدي صلاحية التصميم للاستخدام في أقمشة الجوبلان ومدي التوقع لقبول السوق  ( 10)الشكل 

  المصري للمنتج  

 
 مدي صلاحية وقبول التصميم في السوق المصري  للاستخدام أقمشة الجوبلان يوضح (10شكل )
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لون لحمة هي أعلي في المعيار الجمالي والوظيفي المطلوب فى  6( المنفذة بخامة البولي استر وعدد  6وجد العينة ) حيث 

 التصميم وبالتالي يكون المنتج  أكثر قابليه في السوق المصري .  

 

  : نتائج البحث 

كرة أمكن الحصول على النتائج بعد الدراسات النظرية والتطبيقية وما تم تنفيذه من تجارب البحث بالأساليب التنفيذية المبت

 التالية : 

أمكن من خلال هذا البحث الحصول على تأثيرات لونية جديدة لأقمشة الجوبلان ،  بحيث يخدم التصميمات المستخدمة  -

 حتى تظهر في أحسن صوره لها . 

بشكل جمالي داخل  تحتاج التأثيرات اللونية الي تصور مسبق قبل البدء في عملية التصميم حتي تتمكن من توظيفها -

 التصميم .

 تم التنوع  بين  خامتي القطن والبولي استر حتي تناسب جميع الاستخدامات والمستويات من حيث التكلفة . -

عدد ألوان لحمة  المستخدمة أدي إلي اثراء المنتج بعدد من التأثيرات اللونية المختلفة والتي يجب أن تتوافق مع بعضها  -

 داخل التصميم .للإظهار البعد الجمالي 

أسلوب الجوبلان من الأساليب الناجحة في تنفيذ التصميمات الخاصة بالمعلقات النسيجية ، وتضفي عليها قيمة جمالية  -

 وتثري تصميم المعلق . 

 

 الملحق

   

 عينه رقم )....(

 السؤال
ملائم تماماً 

(10) 
 (8ملائم    )

إلي حد ما 

 (6) ملائم

 غير ملائم

(4) 

غير ملائم 

 (2)تماماً  

مدي تحقيق التراكيب النسيجية لإظهار  .1

 البعد الجمالي في التصميم ؟
     

مدي تحقيق الخامات النسيجية للمظهر  .2

 الجمالي في التصميم ؟
     

مدي تحقيق اختلاف عدد ألوان اللحمة  .3

 للقيم الجمالية في التصميم ؟
     

مدى تحقيق الأساليب التنفيذية    .4

التفاصيل الفنية للتصميم والجمالية في 

 التصميم ؟
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مدى توقعك لقبول السوق المصري  .5

 للمنتج ؟
     

مدى صلاحية التصميم لاستخدام أقمشة  .6

 الجوبلان ؟
     

مدي اتقان اختيار الخامات النسيجية  .7

 للاستخدام في التصميم ؟
     

مدي ملائمة ملمس القماش لاستخدام  .8

 الجوبلان ؟أقمشة 
     

مدي ملائمة المجموعة اللونية  في  .9

 التصميم لاستخدام أقمشة الجوبلان ؟
     

مدي ملائمة الأساليب التنفيذية  .10

 لاستخدام أقمشة الجوبلان ؟
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