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في الواجهات  والاستفادة منه سلاميةالزجاج والخزف وإحياء تراث العمارة الإ

السياحية بالساحل الغربي لمصر المعمارية للقري  

مروة صادقد/   

 مدرس بأكاديمية الفن والتصميم

 ملخص البحث :
 ، هذه العناصر نراها بصورة واضحة فى عناصره الأساسية لا توجد في الطرز الأخريمتميز له خصائص سلامية هي طراز لعمارة الإا

تزان حتي وصلت إلي ما نراه الآن ، أو المساجد علي اختلاف أنواعها وهي مجمعة بعد أن اكتملت فى ترابط وافى القصور القديمة 
 أساسية مجتمعة وضعت بطريقة معينة فيها لمسة الذوق الفني كما روعيت النسب الجميلةعناصر  الإسلامية ما هي والعمارة الإ

                                     سلامي الأصيل .عها الشكل المعماري ذو الطراز الإن في مجمو المرتبطة ببعضها البعض والتي تكو  
ثم يأتي دور الزخرفة والحليات ثانيا ،سواء كانت ، أولا ساسية للطراز الأ مية بمختلف طرزها هي العناصروالقاعدة فى العمارة الاسلا

لي التصميم المطلوب العمارة الإسلامية فى أسلوب المصمم أمكن أن يصل إعناصر وحدات نباتية أو هندسية أو خطوط ، فاذا اجتمعت 
                                                                                                والارتباط بينهما . النسب والوحدات مراعيا في ذلك 

نسانية وأخصبها حيث تميزت بتعدد جوانبها وقوة شخصيتها تشكيل الفني من أروع الحضارات الإسلامية فى مجال الوتعد الحضارة الإ
فالفنون ، يمان والأمانة والجدية والتحرر من الذات والمظاهر الشكلية بروح الإوأمانة الفنان  المتخصص في معالجة فنونها المختلفة 

أدي الي ازدهارها في كل الأقاليم التي  االاسلامية تتميز عن بقية الفنون بميزة استمدتها من العقيدة التي تقوم علي التسامح والعدل مم
لتي ازدهرت فيها أو الظروف التي والعصور او اختلفت البقاع مهما تنوعت مصادرها أ فالفنون الاسلاميةسلام انتشرت فيها دعوة الإ

، كما أدي سلام هو الإ لهام واحدوترمي إلي هدف واحد وتستمد كيانها من إلي عقيدة واحدة أحاطت بها فإنها في جملتها فنون تنتمي إ
ن الشعوب التي استضاءت المنافسة الحضارية بيلي إقليم والتعمير في حدود طبيعة فنون كل إنشاء تنشيط الفنون الإسلامية لأغراض الإ

سلامية طابعا قوميا موحدا يتسم بسحر الجمال وسعة الخيال في استنباط وابتكار عناصر بالسلام وأكسبت هذه المنافسة الفنون الإ
أوراق وأزهار باتات من سلامي يعبر عن المطلق من خلال الطبيعة متمثلة في النفالفن الإ خري ،ية لا مثيل لها في الفنون الأزخرف

 عالم ما بعد الخيال . ةشكال الهندسية مجمعوفواكه ومن خلال الأ
يجاد طابع مات عديدة لإسلامي والاستفاده من زخارفه النباتية والهندسية في عمل تصميإحياء عناصر الفن الإومن هنا يجب علينا 

حية والفنادق بمصر والاستفادة من الزجاج والخزف في تنفيذ هذه التصميمات فني مميز للواجهات المعمارية والعمارة الداخلية للقري السيا
وقوة اللمعان وسهولة  من انعكاس الحرارة والتغير اللوني طبقا لاختلاف الضوءلما لها من خواص مميزة تلبي احتياجات ومتطلبات البيئة 

                                         : البحث مشكلةومن هنا جاءت ، تنظيفها 
الزجاج لاستفادة من ات تصلح للواجهات المعمارية وتنفيذها باميجاد تصميمن عناصره في إ ةسلامية والاستفادإحياء تراث العمارة الإفي 

 .في عمل بلاطات مزججة تتناسب والبيئة المصريةوالخزف 
    أهمية البحث :

 تُسهمالحصول علي دراسة للتنمية الابتكارية في التصميم والانتاج للتكسية المعمارية وذلك من خلال عمل التجارب التصميمية التي 
 سلامية النباتية والهندسية في تحقيق ذلك .لاستفادة من العناصر الزخرفية الإوا .في خلق التنمية الجمالية للبيئة المعمارية السياحية

 :هدف البحث 
توطيد التواصل و  فلسفة الفن الاسلاميخلال الاستفادة من المعمارية من  ظهار تميز الواجهاتإثراء منظومة التنمية السياحية وا   

البيئي سلامية للعالم عن طريق التصميم الإسهام في توصيل الثقافة الإالحضاري والسياحي بين الثقافات والبيئات العالمية المتنوعة 
عن طريق البلاطات الزجاجية والخزفية التي تتناسب  السياحية بمصربالمشروعات  ات الواجهات المعمارية متصميالمحلي من خلال 
      . مع البيئة المحلية
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 منهج البحث :
وعناصره الفنية  حياء تراثهالإسلامي وكيفية إفن همية اللوثاثق والمكتبات في التعرف علي أعلي ايعتمد البحث في الجانب النظري  :ولاأ

 . للبيئة المصريةفي تصميمات للبلاطات الزجاجية والخزفية المناسبة والزخرفية 
حدي الواجهات تصميمها وتطبيقها علي إالعناصر الإسلامية في المحلية باستخدام بالخامات البلاطات الخزفية  نتاج لإ سةدرا ثانيا :

 .المعمارية  بالقري السياحية والفنادق بالساحل الغربي لمصر
 

Glass, porcelain and revive the heritage of Islamic architecture and its usage in architectural 

facades of villages west coast tourist in Egypt 
 

Dr. Marwa Sadek 

Instructor Academy of Art and Design 

 
Abstract: 
The Islamic Art from the world's most popular arts and the longest for so It has 
provided us with the history of the Egyptian Islamic civilization with many 
religious and civilian facilities, which includes masterpieces of Islamic Art, And 
return value to the art of Islamic many reasons combines organic aesthetic 
values and business values and uses described the golden age of Islam to 
describe the historical period in which the Islamic civilization was advanced, 
extending from the middle of the fourth century and the fifth century AD 
During this period, engineers, scientists and traders Muslim world to contribute 
significantly to the art, economics, literature and industry fields by maintaining 
and building on previous contributions and the addition of many of their 
inventions and innovations, has created philosophers, poets, artists and Muslims 
princes unique culture turn influenced societies on every continent . 
Islamic Arts religion is not based Islamic Art is considered a cultural rather than 
a religious art, and the Islamic architecture depends on applied aspects through 
the establishment of mosques and domes, bridges and dams have Muslims 
excelled in the construction of huge domes and succeeded in complex 
calculations based on the methods of construction cortical analysis, these 
constructions complex and sophisticated than domes such as the Dome of the 
Rock in Jerusalem and the domes of mosques Astana, Damascus, Cairo, Aleppo 
and al-Andalus which radically different from Romania domes which are 
completely dependent on complex mathematics are different, we have built 
Bricklayers Muslims high and long minarets, which differ from Romania 
towers. 
Materials that make them these works of art Islamic such as business of wood 
and glass and stucco and stone are materials that are subject to the demise of the 
patio factors air and nature surrounding us must be maintained and processed, 
protected and maintained constantly from any danger threatened and for that we 
appeal to all artists and scholars of the modern age and scholars of the Islamic 
world to contribute to the to find innovative technological solutions to save 
these Islamic monuments in their fields to follow the style of modern technical 
and technological. 
Research problem: 
1 - the need for Revival of Islamic Heritage and benefit from it in the work of 
innovative designs suitable for implementation in various fields of architecture 
tourist villages west coast in Egypt. 
Aim of the research: 
Emphasis on creating technical and technological solutions developed in line 
with the Islamic heritage through design philosophy of all the trends and 
achieved through the raw materials that are flexible design. 
Find impose: 
Check impose Find in determining for the production of glazed ceramic tiles in 
which elements that are consistent with Islamic art available technology considerations. 
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 :حياء تراثه في تصميمات للبلاطات الزجاجية والخزفيةوا  سلامي الإفن ستلهام اللاأولا :دراسة 
وتحليل كل عنصر تحليلا فنيا وضوع التراثي مفراز العناصر المكونة لللدراسة استلهام التراث الفني الإسلامي يجب علينا إ  -1   

غفال لدلالته ومضمونه أو دون إفى بنية جديدة ومكونات عصره ثم تحديد مجال استخدامه من جديد ومعرفة وظيفته في سياقه الثقافي 
ه العام ومعاييره الجمالية مع مراعاة العوامل التكنيكية في تحقيق شكلتفريغه من سياقه التاريخي الذي حدد في نفس الوقت قيمته الفنية 

خلال رؤية واعية مكانات التكنيكية الحديثة لتحقيق ما يريد من في بناء فني جديد معتمدا علي الإ الزخارفهذه العناصرأو  صياغةثم ، 
                                             .ناصر ووظيفتها وسياقها التاريخيلجمالية هذه الع

و التبديل هو نتيجة خبرة أن يكون هذا التعديل يل في صياغة ما تم اقتباسه بشرط أن يتدخل بالتعديل والتبدومن حق الفنان الحديث أ
املة صالة ،فالفنان المعاصر له الحرية الكه سمات الحداثة دون طمس الأثقافية محدثة تضفي علي عملفنية وعلم متقدم واحتياجات 
فمسئولية الفنان الذي يستلهم أو يقتبس سلوب الذي يراه إلى مجاله الأبداعي الحديث بالأبداعي والثقافي في نقل ما يريد من تراثه الإ

استخداما جيدا تبعا لوظيفتها  ان تكون محددة في مدي استخدامه لهذه العناصرسلامي لابد من التراث الإعناصر أو موضوعات 
                                                                                 ساسية الجمالية الزخرفية والاجتماعية والبيئية .م المجتمع العقائدية والعناصر الأساسية في هذا التراث الذي يحمل قيالأ
 نظرية التحديث في الفن : -2

ب معاصر بالتجديد في سلو لوصول إلي ألو مجموعة من الفنانين عاصرة وهي محاولة يقوم بها فنان أو الميقصد بالتحديث التجديد أ
حياء فلسفات قديمة أبداع الفني الخامات والأدوات المرتبطة بالإ والأسلوب أ والمفاهيم أ عادة صياغة ما تناوله الفنان من قبل في إو وا 

و أو ما اتسم به من قيم جمالية أللوقوف علي أسسه البنائية ساسا علي دراسة التراث الفني ، ويعتمد هذا التجديد أصياغة معاصرة 
معاصرين الذين الفنانين المن عمال كثير طيع أن نجد صداها في أغني بالخبرات الفنية التي نستفالتراث الاسلامي مصدر سمات فنية 

و اتجاه بل قى أو وحدة أنه ليس استعارة نمط أن يفهم علي ديث عند تناول التراث ينبغي أ، فمفهوم التحنتاجهم الفنياستفادوا منها في إ
خلق عناصر  تمن يعصر ولن يتم مفهوم التحديث دون أ يوفهمه في اطار وحدة الثقافة فى أ الحقيقة ينبغي رؤية التراث بشكل ابتكاري

لخلق  مهمًّان يكون مدخلا أن التحديث ينبغي وأنساني خل في دائرة استمرارية التراث الإن تستقل بشخصيتها وتدتراثية جديدة تستطيع أ
 مهم أمر وكذا دراسة البيئة المعاصرة وما طرأ عليها من تغيراتالمختلفة مدرسة فنية من خلال التجارب السابقة في الفنون التراثية 

                                                                                                 عمال الفنية في العصر الحالي . نظرية تتفق مع الواقع من خلال الألخلق 
 بيئية ::دراسة  -3

للمكان ة يدراسة تحليلن هناك ولذلك فإبتقدم السياحة وازدهارها قامة الفندقية ارتباطا وثيقا بالسياحة بحيث ارتبط تقدمها ترتبط وسائل الإ
الوصف العام لها من حيث الطابع الغالب عليها والنواحي و للقرية التي سيقام عليها المشروع نشاء نوعيته والخامات المستخدمة في الإو 

ماكن ت من خشب أو زجاج وأمعالجة الفتحاو التصميمية وتشمل تصميم ومعالجة الواجهات وتصميم ومعالجة الفراغ ولون الواجهات 
مة الوظائف داخل ة لملاءالمستخدمالخامات  لفض، وما هي ألوان والخامات والملامس معالجة الأرضيات وتشمل تنوع الأوجودها و 

نواع دراسة أ جة الحوائط ولمعامتها للطابع العام للمكان و لتصميم الداخلي المكملة ومدي ملاءالحيز ومدي ارتباط الخامة بعناصر ا
مات ستخدمة والخالوان المالمختلفة والأمعالجة السقف وهي دراسة ارتفاعات الاسقف ي تناسقها مع البيئة المحيطة و التكسيات ومد

 .باختلاف ملمسها 
 :العام المناخ  دراسة

والمواعيد المناسبة لكل تأتي أهمية المناخ للتنمية السياحية في الدرجة الاولي من حيث درجات الحرارة ومتوسطاتها في الصيف والشتاء 
                                                      وعلاقته بنوع المشروع .ونوع السياحة وذلك لربط كل عنصر من عناصر المناخ لاستقبال الأفواج السياحية قطاع من السياحة 
 البنية الأساسية :

   وهي الطرق التي تؤدي للوصول للمنطقة المراد تنميتها ووسائل الاتصالات والطاقة الكهربية .
 الطبوغرافيا :

الأماكن ي أنه من الخريطة الطبوغرافية للمنطقة يمكن اختيار أوهي طبيعة الأرض من جبال وهضاب وطبيعة التربة والشواطئ      
         الصالحة لتنفيذ المشروع .
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 :في التصميم البيئة 

 نجاز وتنفيذ المشروع ة به من خامات وموارد تساعد علي إالمحيط تعني توافر وتوافق التصميم المعماري للمنشأ السياحي مع البيئة
 نشاء مشروعات الفنادق أهمها :ضوابط إوقد وضعت الهيئة العامة للتنشيط السياحي 

 . أن يتوافق التصميم مع البيئة المحيطة وعناصرها 
 وترك فتحات واسعة بالمناظر الطبيعية وجمالها عن طريق بساطة التصميم بالاستمتاع  ن يسمح التصميم للسائح أ

 للسماح باكبر قدر من الرؤية مع معالجتها بيئيا .
 م مع عناصر البيئة الطبيعية هناك كالبحر والرمال والصخور ءلوان الهادئة في تصميم الواجهات المعمارية لتتلااستخدام الأ

. 
 الشمس نظرا لارتفاع درجات الحرارة لتهيئة المكان طبيعيا للسائح . شعةلألوان العاكسة استخدام الأ 

 ثانياً : دراسة الجوانب التكنولوجية للخامات لإ نتاج البلاطات الخزفية موضوع البحث:
 الخامات :-1

مكانيات وطرق المعالجة للخامة المعرفة بالإتؤثر الخامة بشكل واضح في عمليات تشكيل البلاطات الخزفية فكلما اتسعت 
شكال التي تنتج منها وتتنوع تبعا للميزات امة لها تأثير كبير علي نوعية الألي منتج جيد .فالخإدي ذلك الي الوصول أالمستخدمة 
                       .مكانيات المتاحة لتنفيذ المشروع والإوالخصائص 

 الجليز :
نه طبقة ،ويعرف بأيمة حيث استخدم في زخرفة كثير من المنتجات السيراميكية مصر القدلجليز منذ قرون طويلة في عرف ا

لتلك وبالتالي تستخدم خامات مماثلة ،  تركيب الزجاجلي حد كبير إيماثل  ا  ن له تركيبأي أسطح السيراميكية زجاجية تغطي الأ
ن تعمل جميعها علي أكاسيد مجموعة من الأمكون من ن الزجاج هو فإوبناء عليه ، التي تستخدم في صناعة الزجاج  الأنواع

                                                                        .يؤدي الجليز الغرض من استخدامه  

                                                                                          :كما يلي الحامضية والقاعدية نواع حسب خواصها ألي ثلاثة تقسيم مجموعة الأكاسيد الداخلة فى تركيب الجليز إويمكن 
   الأكاسيد القاعدية :

 مثل أكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والرصاص والليثيوم والباريوم والاغنسيوم .
 الأكاسيد الحامضية :

 كسيد الفسفور.أو كسيد السليكون أ
 مترددة :أكاسيد 
 لمنيوم وأكسيد البورون .سيد الأمثل أك

 دور الجليز علي الاسطح السيراميكية :
 منها :لي الأجسام السيراميكية من المميزات التي يضيفها الجليز إهناك العديد 

 جسام السيراميكية علي زيادة القوة الميكانيكية للأ العمل. 
 براز الناحية الجمالية للجسم السيراميكيإ . 
  ثبات السطح السيراميكي كيميائيا. 
 يراميكية سسطح المقاومة التقشر والخدوش علي الأ. 
 ظهار الجسم السيراميكي بصورة اكثر جمالية واكثر نعومة .إ 

 نتاج عينات الجليز المستخدمة في البحث :إ
ن هذه أعلي نوعيات الملونات الزجاجية الموجودة في السوق التجاري المصري اتضح من خلال الدراسات والتحاليل التي تمت  

الاساسية للزجاج باختلاف التركيب وخاصة في استبدال أيونات السيليكون بأيونات الملونات تتكون غالبا من العناصر الكيميائية 
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ا نومن هليها المواد التي تعطي الصفة اللونية إضافا مالمواد الصهارة التي تساعد علي درجة انصهار هذه المركبات من عناصر 
نتاج ملونات وجليزات بخامات مصرية واستخدامه إالكيميائية بخامات محليه تساعدنا علي نه يمكن استبدال هذه المكونات أيتضح 

تستخدم في الواجهات المعمارية بالساحل سلامي إوالاستفادة منها في عمل تصميمات ذات طابع في تلوبن أسطح البلاطات الخزفية 
ماكن مما يساعد في زيادة الدخل القومي ذلك بجذب السائحين لزيارة هذه الأو ؛ همية في تنشيط السياحة أالغربي لمصر لما لها من 

. 
فرة ام الخامات المتو نتاج خلطات الجليز والملونات الزجاجية واستخداالعناصر الكيميائية المستخدمة لإ لمعرفةوقد تم عمل دراسة 

 في البيئة المصرية وهي :
 الرمال )السيليكا ( :

% من وزن القشرة  59يعة وتكون ساسية في صناعة الزجاج والملونات الزجاجية وتنتشر الرمال في الطبوهي المادة الخام والأ
في صورة حبيبات غير متماسكة وتلونت نتيجة لتأثير العوامل الطبيعية رضية وتتكون الرمال نتيجة صخور رسوبية تتواجد الأ

د السيليكون مختلط و متحركة وتتكون الرمال من ثاني اكسيأو نارية أكانت رسوبية أوالكيميائية الممتدة علي الصخور الصلبة سواء 
وتختلف الرمال عن بعضها في درجة نقائها ، يوم و التيتاننيوم أصورة أكاسيد مثل الحديد أو الألم و المعادن فيببعض العناصر أ

% 98لا يقل عن  كسيد السيليكون فيها ماأبو زنيمة ،منطقة القطامية وتمثل أرمال سيناء ،فمنها الرمال البيضاء والكوارتز وأفضلها 
جاجي لتجعل تمدده الحراري وتضاف السيليكا للطلاء الز الرمال الصالحة لصناعة الزجاج والملونات الزجاجية  نواعأجود أوهي من 

 .منخفض مما يقلل التشقق ويزيد من قوة التصاق الطلاء الزجاجي والجسم بالتسوية 
 الصودا اش )كربونات الصوديوم ( :

كسيد الصوديوم أنتاج لإول لأالمصدر ا عدتُ و في خلطة الملونات الزجاجية والجليزات تمثل كربونات الصوديوم المكون الرئيس الثاني 
فمنها الخفيفة ، نواع أوتقلل من لزوجة المصهور وغالبا ما تتواجد علي هيئة ثلاثة نها تعمل علي تقليل درجة انصهار الخلطة أكما 

 % من وزن الخلطة . 15كسيد الصوديوم بنسبة أويدخل جدا والخفيفة والثقيلة 
 الحجر الجيري :

وهو  همية كبيرة في صناعة الجليزات فهو يرفع من مقاومة الزجاج والملونات الكيميائية أكسيد الكالسيوم وله لأهو المصدر الرئيس 
من ويعد الحجر الجيري المصري وقد تم استخدامه  في البحث ، عبارة عن حجر صخري متواجد بمنطقة سمالوط بمحافظة المنيا 

 في العالم بأكمله . موجودةنواع اللأنقي اأ
 :لسيوم والماغنسيوم (الدولوميت ) كربونات الكا

يوجد أكسيد ماغنسيوم  ( % 21 إلى 19من  ) ويحتوي عليكسيد الماغنسيوم في الزجاج والملونات الزجاجية لأالمادة الخام  ديع
بو رواش بالجيزة ويحتوي علي نسبة لا أماكن كثيرة في الصحراء الشرقية ومنطقة جبال عتاقة بالسويس ومنطقة أفي مصر في 

 % من أكسيد الكالسيوم . 31من أكسيد الماغنسيوم , % 21عن تقل 
 الفلسبار :

لأكسيد  ا  نه يعد مصدر أنيوم في صناعة الجليزات والملونات الزجاجية ،كما لملأاهو من أرخص المصادر للحصول علي أكسيد 
ليزيد من المقاومة الكيميائية نيوم لطة ليحل محل جزيئات أكسيد الألملي الخإويضاف أو البوتاسيوم السيليكون وأكسيد الصوديوم 

 ويقلل معامل التمدد والتوصل الحراري له .
 تي :وم والحجر الجيري والدولوميت كالآوقد تم تحضير العينات بالنسب المئوية لمكونات الخلطة من السيلكا وكربونات الصودي

% 3.5ماغنسيوم أكسيد  -%  8.5أكسيد كالسيوم  -% 1.0أكسيد المونيوم  -% 15أكسيد صوديوم  -% 72أكسيد سيلكون 
 درجة مئوية . 1450درجة الانصهار -

 990زرق الغامق في درجة حرارة صهر % نحصل علي اللون الأ3% : 1بنسبة لي الخلطة الزجاجية وبإضافة أكسيد الكوبالت إ
 درجة مئوية .

 لي الخلطة الزجاجية نحصل علي لون الجليز الأخضر .إ%  1.5% :  0.3أكسيد الكروم بنسبة ضافة وبإ
 % نحصل علي لون بنفسجي . 1.5% :3بنسبة من ضافة أكسيد المنجنيز إب
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  .% نحصل علي الأصفر الذهبي بدرجاته المختلفة 4% : 1بنسبة من ي الخلطة إلضافة أكسيد السيرنيوم ا  و 

وقوتها جيدا تم الكشف عن درجة نقاء اللون جراء التجارب علي نوعيات الجليز والملونات الزجاجية المستخدمة في البحث إوبعد 
درجة مئوية  550سطح البلاطات الخزفية والكشف عن درجة تثبيت اللون عند درجة حرارة لا تقل عن أواستخدام التجارب علي 

والوضوح وكانت النتائج جيدة من حيث الدرجات اللونية والثبات والكثافة في سمك طبقة اللون ،  درجة مئوية 650ولا تزيد عن 
نتاج بعض عينات من البلاطات الخزفية المزججة سمكها إمكن أوبذلك مما يساعد علي عمل علاقات جيدة متناغمة في التصميم 

 600لي سطح لوني متبلور في درجة حرارة إيا وتحويلها ر سم وتم معالجتها حرا 20سم * 20مم ومقاسها  4مم الي  2يتراوح من 
وتركه درجة مئوية في زمن قدره ساعتين  1000درجة الحرارة الي  ره ثلاث ساعات ونصف تقريبا ثم رفعفي زمن قددرجة مئوية 

 نكون بذلك قد حصلنا علي بلاطة خزفية مزججة لاستكمال العمل عليها .، و ليبرد 

 : الطينة
مركبات كيميائية ليست نقية ولكنها مخلوط من مواد ذات حبيبات صغيرة تتميز وتعتبر الطينات نيوم المميأة الألمهي سيليكات 

علي نسبة مختلفة والذي يحتوي بأنها معدن الطينة بالنعومة الفائقة لحبيباتها التي تشبه الرقائق وتعرف هذه الحبيبات الصغيرة 
 لفلسبار والميكا .خري مثل الكوارتز والبعض المعادن الأ

 الخواص التي تجعل من استخدام الطينة ضروريا في صناعة الخزفيات منها:
 :قوة الجفاف 

ن يجف المنتج قبل الحريق أفي صناعة الخزف بأنها القدرة علي جفاف المنتج بعد التشكيل حيث يستلزم عن تلك الظاهرة حيث يعبر 
حجم الحبيبات ، حتي تزداد القوة الميكانيكية وتثبت الخواص الفيزيقية للمنتج وتعتمد قدرة جفاف المنتج علي عدة عوامل منها 

 وكميات الشوائب الموجودة بها .الطين المستخدم وتوزيعها وكذلك على نقاوة الطين 
 قابلية التشكيل :

تحت تأثير قوة ولو كانت هذه القوة بسيطة ويبقي الشكل على وضعه شكلها تعرف قابلية التشكيل بأنها قدرة المادة علي تغير 
 بأن له قابلية عالية في التشكيل .ويتميز الطين ، الجديد بعد زوال القوة المؤثرة عليه 

 ثناء الجفاف والحريق :أالانكماش 
ولوحظ ، والتام للمنتج جراء عملية تجفيف للمنتج ثم حريق في درجات حرارة أقل من الصهر الكامل إنتاج الخزفيات إيتم في عملية 

بعض من ماء التصنيع خلال عملية الجفاف ثم يحدث التجفيف والحريق ينكمش الجسم السيراميكي بعض الشئ حيث يفقد أثناء 
لية ينتج عنها بعض الدمج الداخلي للمكونات تعمل علي زيادة بعض التفاعلات الكيميائية بين المكونات في درجات الحرارة العا

فلا يحدث ، خلال مراحل الجفاف والحريق حتي يحتفظ الجسم بأبعاده ن يكون الانكماش قليلا أالقوة الميكانيكية للمنتج ويفضل 
 نتاج .لإتكسير للمنتج خلال العمليات المختلفة في ا

 القدرة علي تكوين معلق مائي :
المتكون باختلاف كمية الماء المضاف لي الطين يعمل علي تكوين معلق وتختلف لزوجة المعلق إضافة قدر من الماء إن إحيث 

وهو  عينة طين أسوانياللزوجة والطينة المستخدمة في البحث هي في عمليات التشغيل بعمل مختلف الي الطين ويمكن التحكم 
جود الطينات لعمل البلاطات الخزفية أنيوم وهو من لألمبارتفاع نسبة سيليكات ا عبارة عن طبقات من الصخور الدقيقة التي تمتاز

 وموجود بكثرة في مدينة ادفو وأسوان .
 تي :لآللتشغيل وكانت النتيجة كا تأكد من صلاحيتهاالقومي للبحوث للالمركز في الكيميائي  تحليلال عملوقد تم 
 

Compound Formula Concentration (wt %) 

O 2Na 0.782 
Mg O 0.377 

3O 2Al 17.375 
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2Si O 49.275 
5O 2P 0.504 
3S O 0.739 

O 2K 2.064 
Ca O 8.432 

2Ti O 1.774 
3O 2Cr 0.106 

Mn O 0.066 
3O 2Fe 8.827 
4O 3Co 0.021 

Ni O 0.019 
Cu O 0.014 
Zn O 0.138 
Sr O 0.038 

2Zr O 0.152 
Ba O 0.104 
Cl 0.080 

L.O.I 9.1 
 

 ( لعينة الطينة المستخدمة في البحثXRF) جدول يوضح التحليل الكيميائي
 عداد الطينة للتشغيل:ا  ية تحضير و عمل

وتمريره في البوصة  ا  ثقب 125في منخل سعة وذلك بنخل الخليط ؛ التي قد تؤثر علي لون الجسم والطلاء نخل وفصل الشوائب 
 بعد ذلك للتخلص من الغازات لتزيد من كثافة الخلط . وتركهعلي مغناطيس كهربائي لفصل الشوائب 

د والجفاف الزيادة في توازن عناصر المواللتشغيل وذلك بتحديد مقدار الماء الازم لكل عملية وتحديد جوانب تحضير الطين 
 القالب .ثم نضعها في اكياس بلاستيك محكمة الغلق لحين استخدامها في تشكيل نقوم بفردها في الهواء و  والسيولة

 خطوات التنفيذ :
 .لصب الجبس بداخله  طار من الخشبإصلية ووضعه داخل لأالبلاطة ا بأبعاد يم تكبير التصم

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسكتش للتصميم المراد تنفيذه( 1شكل رقم )
 

 . صب الجبس داخل الاطار الخشبي وتركه يجف وازالة الزوائد العالقة به 
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 ظهارالبارز والغائر في لإالحفر علي السطح  التصميم عليها والبدء في عمليةبع طار وطلإخراج البلاطة من اإ
خراج القالب الطين بعد صبه في الجبس لتلافي فقدان إن يكون الحفر عمودي لنتمكن من أالتصميم مع مراعاة 

 ي جزء من قالب الطينة أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناء حفر التصميم عليهاثالبلاطة ا( 2رقم )شكل 
وفرد الطينة السابق تحضيرها علي القالب الجبس علي شكل مربع حول القالب  ا  القالب الجبس ونضع حاجز نقوم بعمل ارتفاع 
 وتركها لتخمر . الفراغات ملأتُ مع الضغط حتي 

 ،لوان الجليز حسب التصميم أنخرج قالب الطين من قالب الجبس وتسوية حروفه ويرش 
 التصميم المراد تنفيذه . ألوانتجهيز كسر الزجاج وجرشه كل لون علي حدا حسب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جرش الزجاج علي البلاطة( 3شكل رقم )
 درجة مئوية . 950حتي تصل حرارته دخالها الفرن الكهربي ا  وضع جرش الزجاج علي البلاطة و 

 خراج البلاطة الخزفية المزججة .ا  و ته الي درجة حرارة الغرفة ر ترك الفرن ليبرد حتي تصل درجة حرا
 

 
 
 

 

 
 ( البلاطات بعد تبريدها4شكل رقم )
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 فكار التصميمية المقترحة :الأ-2
صور جراء عدة تجارب تصميمية لبعض الواجهات المعمارية للفنادق والقري السياحية بالساحل الغربي لمصر ووضع تإتم 

 البحث . نتائج باستخدام البلاطات المنفذة منللتصميم عليها 
 ولي :الفكرة التصميمة الأ  -

سلامى فالتصميم عبارة عن نجمة هندسية متعددة الأضلاع فى المنتصف فى الإالفن فلسفة اعتمدت فكرة التصميم علي 
ع وقد استخدمت الوحدة الهندسية كعنصر تشكيلى داخل حيز التصميم مع تكرارها داخل حيز التصميم ليجم، علاقة تشابكية 

شابك بين وقد ساعد الت، لى تكرار الألوان وتوزيعها داخل التكوين تبعا للقرب والبعد إضافة التراكب الكلى والجزئى بالإبين 
يهام بتعدد المستويات وقد برزت الوحدة الهندسية فى مقدمة بتقدم بعض الأضلاع عن الأخرى والإحساس الوحدات على الإ

 ،لتصميمالتصميم الأمامية نتيجة التباين الكبير فى الحجم بينها وبين الوحدات فى خلفية االتصميم وكأنها استقرت فى مقدمة 
لى عين المشاهد ونظرا لتكرار نفس الوحدة إلى تميزها بألوان واضحة وقوية ساعدت على بروزها وكأنها الأقرب إضافة إ

عمق للونية المستخدمة ينشأ خداعا بصريا يوحى بالالنجمية فى علاقة تراكبية مع التدرج فى الحجم والتباين فى الدرجات ا
فلسفة بيجاد علاقة تعبر عن هذا المكان لإجزاء التصميم لأيجاد وحدة التداخل بين الأشكال المتراكبة إوتعدد المستويات مع 

 نفيذهات مكانية إبار خذين فى الاعتآ بلاطات الخزفية المزججةويمكن تنفيذ هذه الفكرة باستخدام ال، تتناسب والهوية المصرية 
ا وذلك عن طريق عمل بعض التحاليل الكيميائية والميكانيكية علي هذه البلاطات لمعرفة مدى تحملها للحرارة ومقاومته ؛
لاحيتها صجراء عملية التركيب بالواجهة المعمارية وبعد التأكد من مدى إكل نتيجة لتعرضها للعوامل الجوية المتغيرة بعد تآلل

وذلك من خلال شبكة هندسية تعلق على الواجهة المعمارية مقسم عليها حجم البلاطات مع ؛ ى واجهة الفندق للتنفيذ عل
لى البلاطات وفصل كل لون عحساب الكمية المطلوبة من كل لون وتجهيزها استعدادا لمرحلة التنفيذ وبعدها نبدأ فى تقطيع 

لرسم على الواجهة المعمارية وتقطيع البلاطات طبقا ل تصميم مباشرة، حيث يتم رسم خطوط ال سراع فى عملية التركيبحدا للإ
تصميم وضع الجليزات حسب الفران الخاصة بذلك وعمل عليها الطبقات الزجاجية للغائر والبارز و التنفيذى بعد تجهيزها فى الأ

ك الفراغات لتتماس لفندق ومل  لى الواجهة المعمارية لفران يتم لصقها على الشبكة المقسمة عوبعد خروجها من الأالمعد 
 ولي .التصميمية الأ فكرةال( يوضح 5البلاطات مع بعضها البعض ومع الواجهة المعمارية ، والشكل رقم )

 

 
 
 
 
 

 ولييوضح الفكرة التصميمية الأ ( 5رقم )شكل 
 

 الفكرة التصميمية الثانية : -

 وتوزيعها فى جميع أجزاء التصميمالنباتية وقد تم استخدام العناصر الزخرفية  سلاميفلسفة الفن الإاعتمدت فكرة  تصميم الواجهة المعمارية علي 
ونجد أن الألوان ، لى محاولة معالجة هذه الوحدات بفلسفة ذاتية معاصرة  إمراعاة تحقيق الأصالة والمعاصرة فى التصميم فاتجه المصمم  مع

وقد استخدم هذا الأسلوب التصميمى بالفعل ، أنه منفصل عنها وانما يظهر كجزء منها  المستخدمة فى هذا التصميم ملائمة للبيئة ،حتى لا يبدو
 عادة صياغة الواجهات المعمارية الموجودة بالبحث ، كما استخدم صور   إفى التصميمات الخاصة ب

التجارب للوحدات المستخدمة من الزجاج عمل بعض و ولتنفيذ هذه الفكرة التصميمية ،يجب أولا دراسة العوامل البيئية والمناخية للمكان  
 أيةكد من مدى تحملها للعوامل الجوية المتغيرة  لتلافى حدوث التشقق والانكماش أو أجراء التحاليل الكيمائية والميكانيكية عليها للتا  و 
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ى والموازييك ميكوالبلاط السيرا عيوب قد تظهر أثناء عملية التركيب ،نبدأ فى عمل الرسوم التنفيذية لطريقة توزيع البلاطات الزجاجية
على التصميم ،تقطيع هذه البلاطات طبقا للتصميم مع التنويع فى حجم البلاطات المستخدمة وفصل كل لون على حدا ،لصق هذه 

من خلال و ،  أسمنتية الفراغات الموجودة بينها باستخدام مونة خروجها من الفرن المعد لذلك ومل   البلاطات باستخدام مادة لاصقة بعد
طريق الترابط اللونى  لفة يخرج لنا فى النهاية عمارة متميزة بتشكيل نحتى جديد عنتبأنواعها المخالبلاطات الخزفية المزججة استخدام 

لوان  من خلال الإيحاء الحسى والفنى الناتجان من أيضا  أالمستخدم فى تكسية الواجهة المعمارية و  الناتج من ألوان الزجاج السيراميكى
كيد الواجهات المعمارية على التشكيلات النحتية باستخدام المعادن كالحديد فى ربط وأخرى معتمة إلى جانب تأ الزجاج بقيم مضيئة

كما فى الشكل رقم  ، صالة والمعاصرة ومحافظا على الهوية المصريةمارية من خلال تصميم يحمل روح الأالتصميم فى الواجهة المع
 المعمارية .حدى الواجهات لإيمية يوضح فكرة تصمالذى ( 6)

 
 
 
 
 
 

 

 يوضح الفكرة التصميمية الثانية( 6رقم )شكل 
 

 الفكرة التصميمية الثالثة : -
في وحدة زخرفية نباتية تتكرر في مساحة التصميم سلامى فالتصميم عبارة عن فكرة التصميم علي فلسفة الفن الإ اعتمدت

ضافة ، إكيب الكلي والجزئي والتصميم في مجمله يجمع بين التر يقاع تدريجي وقد استخدمت هذه الوحدة كعنصر تشكيلي إ
الحركي في اتجاه يقاع ن تبعا للقرب والبعد مما يعطي الإحساس بتعدد المستويات والإلوان وتوزيعها داخل التكويإلي تكرار الأ

لق على الواجهة المعمارية مقسم عليها حجم البلاطات مع حساب الكمية المطلوبة وذلك من خلال شبكة هندسية تع ؛العمق 
، ثم يتم رسم وبعدها نبدأ فى تقطيع البلاطات وفصل كل لون على حدا ، من كل لون وتجهيزها استعدادا لمرحلة التنفيذ 

فران الخاصة بذلك بعد تجهيزها فى الأذى على الواجهة المعمارية وتقطيع البلاطات طبقا للرسم التنفي خطوط التصميم مباشرة
فران يتم لصقها التصميم المعد بعد خروجها من الأ وعمل عليها الطبقات الزجاجية للغائر والبارز ووضع الجليزات حسب

الفراغات لتتماسك البلاطات مع بعضها البعض ومع الواجهة  لى الواجهة المعمارية للفندق ومل  على الشبكة المقسمة ع
 .ثالثة( يوضح الفكرة التصميمية ال7ارية ، والشكل رقم )المعم

 
 
 
 
 

 

 ( يوضح الفكرة التصميمية الثانية7كل رقم )ش
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 الفكرة التصميمية الرابعة : -
في مساحة التصميم مع  ساسية كعنصر تشكيلي علي خلفية باللون وتكرارهاالأاستخدام الوحدة الزخرفية التصميم علي  اعتمد -

ادي الي معالجة الفراغ في خلفية التصميم باستخدام اشرطة علي  وثباتها في الحجم والتغير التدريجي في اللونيا تراكبها جزئ
الكلى والتكرار والتحكم التراكب شكل خطوط متضافرة ومستمدة من الوحدة الاصلية لتغطية مساحات الفراغ ،ومن خلال 

ساعد التشابك بين الوحدات على وقد ، لتكوين تبعا للقرب والبعد لى تكرار الألوان وتوزيعها داخل اوالجزئى بالإضافة إ
يجب أولا دراسة  ولتنفيذ هذه الفكرة التصميمية ، ، يهام بتعدد المستوياتعن الأخرى والإحساس بتقدم بعض الأضلاع الإ

لكيمائية جراء التحاليل اا  و  العوامل البيئية للواجهة المعمارية وعمل بعض التجارب للوحدات المستخدمة من الزجاج الملونة
عيوب قد تظهر أثناء عملية التركيب ،نبدأ فى عمل  أيةكد من مدى تحملها للعوامل الجوية المتغيرة ولتلافي حدوث عليها للتأ

الرسوم التنفيذية لطريقة توزيع البلاطات الخزفية المزججة على التصميم ،تقطيع هذه البلاطات طبقا للتصميم مع التنويع فى 
الفراغات الموجودة  لبلاطات باستخدام مادة لاصقة ومل  م البلاطات المستخدمة وفصل كل لون على حدا ،لصق هذه احج

بينها باستخدام مونة اسمنتية ومن خلال استخدام البلاطات الخزفية المزججة بأنواعها المختلفة يخرج لنا فى النهاية عمارة 
المستخدم فى تكسية الواجهة المعمارية والجليز لوان الزجاج اللونى الناتج من أطريق الترابط  متميزة بتشكيل نحتى جديد عن

 .الرابعة( يوضح الفكرة التصميمية 8والشكل رقم )، 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( يوضح الفكرة التصميمية الثانية8شكل رقم )
 

 الفكرة التصميمية الخامسة : -
السفلي تتكرر فيه الوحدة الجزء ، الطبقة الخلفية مقسمة إلي جزءين، طبقتين من الوحدات الهندسية من التصميم مكون 

التشابك بين الوحدات علي الإحساس بتقدم وقد ساعد ، رضية بلون فاتح أالزخرفية سداسية الشكل في علاقة تضافر علي 
ما الطبقة العليا فعبارة أ ، ويستخدم اللون الفاتح كخلفية للتصميم، يهام بتعدد المستويات والإخري الأضلاع عن بعض الأ

نها تقع في أعلي التصميم وتم معالجة الوحدة لونيا بحيث تبدو وكأصغر استخدمت بشكل كامل في أعن وحدات هندسية 
أقرب من كثر وضوحا و أليظهر كثر تشبعا خلال استخدام اللون البرتقالي الأوذلك من ؛ خر لآحدهما يتقدم علي اأمستويين 

تصميمية نه يتراجع في اتجاه العمق ويتم تنفيذ الفكرة التصميمية بنفس الطريقة السابقة في الفكرة ال، وكأبعا قل تشالبرتقالي الأ
 ( يوضح الفكرة التصميمية الخامسة.9والشكل رقم )، الرابعة 

 

 

 
 

 
 ( يوضح الفكرة التصميمية الخامسة9شكل رقم )
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 نتائج البحث:
الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخامات البيئية في عمل بلاطات خزفية مزججة تصلح في تكسية الواجهات  .1

 شعة الضوئية وانعكاساتها وقدرتها علي العزلصر لما لها من قدرة علي تشتيت الأالمعمارية بالساحل الغربي لم
لية درجات الحرارة بشكل كبير في هذه المناطق كالغردقة ومرسي علم وغيرها من المدن الساح الحراري وذلك لارتفاع

 بمصر.
ن حين التي حكمها المسلمون منذ فجر الإسلام وحتي الآ سلامية تراث عظيم ظفرت به معظم البلدانللعمارة الإ .2

يطاليا حتي بلاد اليمن إومن جنوب ، طلسي حتي الخليج العربي أطراف الدولة الإسلامية من المحيط الأامتدت 
 نحافظ علي هذا التراث الخالد .أن فيجب علينا 

وذلك ؛ بحاث للحصول علي المزيد من الملونات الزجاجية )الجليزات( المصنعة محليا إجراء التجارب والأضرورة  .3
 لارتفاع أسعار الملونات الزجاجية المستوردة من الخارج .

جة ات وتركيبها الكيميائى والمواصفات المستخدمة في صناعة البلاطات الخزفية المزجهم الخامأتحديد  إلىالتوصل  .4
. 
 :التوصيات

التي حكمها المسلمون منذ فجر الإسلام وحتي الآن حين  به معظم البلدانسلامية تراث عظيم ظفرت للعمارة الإ .1
يطاليا حتي بلاد اليمن إومن جنوب ، طلسي حتي الخليج العربي امتدت أطراف الدولة الإسلامية من المحيط الأ

 فيجب علينا نحافظ علي هذا التراث الخالد .
مات من جديد والاستفادة منها في عمل تصميحيائها إعادة إسلامية والعمل علي ضرورة الاهتمام بالطرز الإ .2

بعضها البعض سس الهندسية الدقيقة والنسب الجميلة المرتبطة بمعمارية باستخدام العناصر الإسلامية ذات الأ
 تصلح للواجهات المعمارية للفنادق والقري السياحية بالساحل الغربي لمصر .

 وذلك لتحقيق عنصر الترابط بين تصميم؛ ثاث رجي للمبني بالتصميم الداخلي والأالربط بين التصميم الخاضرورة  .3
 .المبني الخارجي وعناصر التصميم الداخلي 

طلبات وذلك لتحقيق مت؛ التأكيد علي الطابع المميز للعمارة مع الاستفادة بما للعصر من مميزات فكرية وتكنولوجية  .4
لي ما إبعمارتنا المعاصرة فراد مجتمعنا دون فقدان الصلة بماضينا العريق ولا يعني ذلك الرجوع لإهذا العصر 

 .كانت عليه في الماضي 
وذلك ؛ ث للحصول علي المزيد من الملونات الزجاجية )الجليزات( المصنعة محليا بحاإجراء التجارب والأضرورة  .5

 الزجاجية المستوردة من الخارج .لارتفاع أسعار الملونات 
حية ضافة الملونات الزجاجية في تنفيذ الواجهات المعمارية بالقري السياإالاستفادة من خامتي الزجاج والخزف مع  .6

مله من مميزات جمالية ووظيفية من قوة التحمل والصلادة وتحملها للمناخ بجميع لما تح ،والفنادق بمدن مصر
 لتحقيق عمارة جمالية ذات مواصفات مصرية خالصة .تنظيفها  ةوكذا سهول، شكاله في البيئة المصرية أ

لداخلية العمارة ا استحداث العديد من الاتجاهات التصميمية الناتجة من التأثيرات اللونية للتجارب وتوظيفها في مجال .7
 بمصر .

الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخامات البيئية في عمل بلاطات خزفية مزججة تصلح في تكسية الواجهات  .8
 شعة الضوئية وانعكاساتها وقدرتها علي العزلصر لما لها من قدرة علي تشتيت الأالمعمارية بالساحل الغربي لم

لية رارة بشكل كبير في هذه المناطق كالغردقة ومرسي علم وغيرها من المدن الساحالحراري وذلك لارتفاع درجات الح
 بمصر .


